A1l Zabudowa kuchenna — opis techniczny

KUCHNIA NR 1
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Standard wykonania

Ptyta wiérowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 2 mm. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny E-1 na ptyte. Obrzeza z atestem Paristwowego zaktadu Higieny
w Warszawie.

Plecy w szafkach

ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm

Blat

Wykonany z ptyty wiérowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawgdzie
zabezpieczona jednolicie bez przejscia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty majg posiadad atest higieniczny E-1

No6zki

Nézki meblowe trzyczesciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacja wysokosci +/- 30mm, bulwy
wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem podpierajagcym dodatkowo bok szafki.
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Standard wykonania

Ptyta wiérowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 2 mm. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny E-1 na ptyte. Obrzeza z atestem Paristwowego zaktadu Higieny
w Warszawie.

Plecy w szafkach
ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm

Blat

Wykonany z ptyty wiérowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawedzie
zabezpieczona jednolicie bez przejscia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty majg posiadac atest higieniczny E-1

No6zki

No6zki meblowe trzyczesciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacja wysokosci +/- 30mm, bulwy
wzmochione wraz z wyttoczonym noskiem podpierajacym dodatkowo bok szafki.
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Standard wykonania

Ptyta widrowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 2 mm. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny E-1 na ptyte. Obrzeza z atestem Paristwowego zaktadu Higieny
w Warszawie.

Plecy w szafkach
ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm

Blat

Wykonany z ptyty wiérowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawedzie
zabezpieczona jednolicie bez przejscia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty majg posiadac atest higieniczny E-1

No6zki

NG6zki meblowe trzyczesciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci +/- 30mm, bulwy
wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem podpierajagcym dodatkowo bok szafki.
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Standard wykonania

Ptyta wiorowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 2 mm. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawic atest higieniczny E-1 na ptyte. Obrzeza z atestem Paristwowego zaktadu Higieny
w Warszawie.

Plecy w szafkach

ptyta HDF jednostronnie lakierowana o grubosci 3,5mm

Blat

Wykonany z ptyty widrowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawedzie
zabezpieczona jednolicie bez przejscia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty majg posiadac atest higieniczny E-1

Nézki

Nozki meblowe trzyczesciowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci +/- 30mm, bulwy
wzmocnione wraz z wyttoczonym noskiem podpierajgcym dodatkowo bok szafki.



